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Servigo Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho
SESMT

ANEXO Il - RESULTADOS DAS AVALIAGOES AMBIENTAIS QUANTITATIVAS PARA
ESTIMATIVA DA EXPOSIGAO DOS SERVIDORES AOS AGENTES QUIMICOS

AGENTES AVALIADOS: FUMOS METALICOS (SOLDADOR)

TRABALHADOR AVALIADO REGISTRO FOTOGRAFICO
) . e
Benedito Antonic de Carvalho / Soldador 4 " R \
LOCAL Serralheria | §
DATA 09/04/2020
Fumos RELATORIO | SB2001875.
AGENTE rhetaBone ID AMOSTRA| 203474214 DE ENSAIO o004

SITUACAO MONITORADA

Utilizagc3o de solda elétrica para confecg3o de postes para luminaria.

MEDIDAS DE CONTROLE: | Ambiente 3 ceu aberto / Ventilador

RESULTADOS OBTIDOS

LIMITES
ACGIH RESULTADO
NR 15
IEE R TWA STEL
ppm |mg/m*| ppm |mg/m®*| ppm | mg/m® | ppm | mg/m?®
Antimdnio NE NE - <0.01
Aluminio NE NE - <0.1
Arsénio NE NE - < 0,001
Vide Relatorio de Analise
Bario NE NE - < 0.01
Cadmio NE NE - <0,0001
Chumbo NE 0.1 - < 0,001

RESULTADOS OBTIDOS

LIMITES

REENE T ACGIH o NR 15 RESULTADO
ppm | mg/m*| ppm |mg/m?®| ppm | mg/m?® | ppm | mg/m?
Cobalto NE NE - < 0,001
Cobre NE NE - <0.01
Cromo NE NE = < 0,001

Dioxido de Titanio NE NE - <01

Estanho NE NE - <0.1
Manganés NE NE - < 0,001
Moiibdénic NE NE - <0.01
Niguel Vide Relatdrio de Analise NE NE - < 0.01

Oxido de Caicio NE NE - <0.1

Oxido d:;;%rrao. como NE NE _ 0.1

Oxido de Magnésio NE NE - <0.1

Oxido de Zinco NE NE - <0.1
gl ne | we | - [<oom
Selénio NE NE - < 0.01

Zirconio NE NE Z <0.1




